PLEXIGLAS®

PMMA - klar akrylplade

PMMA - Plexiglas XT (Ter)

Materialebetegnelse
Tilstand

Vaegtfylde (DIN53479)
Traekstyrke v. flydning (DIN53455)
Treekstyrke v. brud (DIN53455)
Brudforlaengelse (DIN53455)
E-modul v. treek(DIN53457)
E-modul v. bgjning (DIN53457)
Slagstyrke(DIN53453)
Keervslagstyrke(DIN53453)
Kugletryksh8rdhed (DIN53456)

Spaending til 1% forlae. efter 1000t.

Krybebrudstyrke efter 1000 timer

Friktionskoeff .mod haerd.+ sleb. stal ,tert

Slid p=0,05 N/mm2 V=0,6m/s
Vandabsorption v. 23 oC og 50%
Dielektricitetskonstant 10i6Hz
Dielektrisktabsfaktor 10i6Hz
Specifikmodstand (DIN53482)
Overflademodstand (DIN53482)
Gennemslagsspaend. (DIN53481)
Krystalitsm. temp. (DIN53736)
Varmeledningstal (DIN52612)
Specifikvarmefylde
Termiskudvidelseskoeff.

Max anv. temp. kortvarigt

Min .anv. temp. kontinuert

Max. anv. temp. kontinuert
Varmebest. v. 1,85 N/mm?2
Formningstemperatur fra
Formningstemperatur til
Brandforhold efter UL94
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Der tages forbehold for fejl og tekniske andringer og henvises i gvrigt til RIAS's salgs- og leveringsbetingelser.
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